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E G Z A M I N Y Szkota Nowoczesnych Technik Grzewczych

EGZAMIN WEWNETRZNY ON-LINE B.21
10 LUTY - | termin
24 LUTY - poprawka, dodatkowy termin

ZAGADNIENIA:
Kolektorv sfoneczne 10 pytan, zaliczenie od 7 czas 15 min
Fotowoltaika - 20 pytar - od 15 zaliczenie czas 25 min

EGZAMIN WEWNETRZNY ON-LINE B22:
8 Marzec — | termin
22 Marzec — poprawka, dodatkowy termin

ZAGADNIENIA:
Fotowoltaika, 15 pytan - od 11 zaliczenie czas 20 min

biomasa, 10 pytan, zaliczenie od 7 czas 15 min

geotermia 10 pytan, zaliczenie od 7 czas 15 min
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Archiwum wyktadéw, przyktadowe testy itp.:

http://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/aktualnosci/
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VIEEMANN

EGZAMINY PRZYKEADOWE PYTANIA

B.21 Fotowoltaika

1. Jaki jest potencjat promieniowania stonecznego w Polsce?
2. Warunki STC dotycza pomiarow parametrow modutow fotowoltaicznych?
3.Warunki NOCT dotyczg pomiarow parametrow modutéw fotowoltaicznych?

4. Jak wptywa temperatura na produkcje energii z PV?
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Wprowadzenie do fotowoltaiki
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Rys. Promieniowanie
stoneczne catkowite w

Polsce:
od 950 - 1050

kWh/m2rok ($rednia
dtugoterminowa).

Poszczegoblne sumy

roczne energii

promieniowania
catkowitego moga

odbiegac od sredniej:
do 30%.



2. Warunki STC dotyczg pomiaréw e VI ESMAN N
parametrow modutéw fotowoltaicznych? S

Dane techniczne wybranych modutéw polikrystalicznych

*1) STC = Standard Test Conditions (standardowe warunki kontrolne: Natezenie
nastonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25 C i masa powietrza AM 1,5).

Masa optyczna atmosfery AM = 1,5

AM - masa powietrza, ktora oznacza kat padania i droge promlenlowama
stonecznego (AM = 1/cos ©)
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3.Warunki NOCT dotycza pomiaréw Vi Eg MANN
parametrow modutow fotowoltaicznych?

Dane techniczne wybranych modutéw polikrystalicznych c.d.

NOCT = Nominal Operating Cell Temperature (nominalna temperatura pracy
modutu: Natezenie nastonecznienia 800 W/m2, masa powietrza AM 1,5, predkosc¢

wiatru 1 m/s,
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4. Jak wptywa temperatura na produkcje \Y4 Eg MANN

energii z PV?

Wptyw temperatury na parametry fotoogniwa

I[A] 4 P[W] 4

241 304
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Zaleznos¢ napiecia i pradu Laleznos¢ mocy fotoogniwa
od temperatury od jego temperatury Slajd 8
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EGZAMINY PRZYKEADOWE PYTANIA

B.21 Kolektory stoneczne

1. Rodzaje kolektoréw stonecznych.

2. Do czego stuzg kolektory stoneczne.
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1. Rodzaje kolektoréw stonecznych.

KOLEKTORY SLONECZNE
plaskie — prozniowe plaskie proiniowo —rurowe skupiajace specjalne
- gazowe - 0 bezposrednim przeplywie - liniowo
- cleczowe - 7 goraca rurka - MIEjSCOWO
- dwufazowe

Slajd 10



AKADEMIA

Vi EEMANN

2. Do czego stuza kolektory stoneczne.

4 x prozniowy 3Im2

zasobnik 1000 1. podgrzewacz 200 |, podarzewacz 500 |,
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DZIEKUJE ZA UWAGE
POWODZENIA NA TESCIE!!!

(link do testow w oknie czata)

Prowadzacy:
dr inz. Marcin Michalski
e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl
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